GREINPLAST RSU-01
REAKTYWNE SPOIWO
POLIURETANOWE

1-komponentowe

PRODUKT

CHEMIA BUDOWI

WG REINPUAST]

psu-01EEE

DANE TECHNICZNE

Greinplast RSU-01 to jedno-komponentowe reaktywne spoiwo poliuretanowe.
Wyrdb wigzac i utwardzajac sie tworzy na powierzchniach trwate, odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, a jednoczes$nie transparentne
powtoki. Parametry mechaniczne uzyskiwane przy zastosowaniu odpowiednich
proporcji mieszania kruszywo-spoiwo pozwalajg na wykonywanie trwatych,
odpornych na S$cieranie, dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych
(temperatura, woda, mréz, promienie UV) posadzek o charakterze uzytkowo-
dekoracyjnym, a uzyskane powtoki sg tatwe w utrzymaniu estetyki wizualnej
oraz przyjazne w codziennej eksploatacji.

SKtAD

Izocyjanian alifatyczny, dodatki modyfikujace i stabilizujace
ZASTOSOWANIE

Stuzy jako Srodek wigzacy dla réznego rodzaju kruszyw przy wykonywaniu
barwnych kompozycji o rdinej kolorystyce i granulacji. W potaczeniu z
dedykowanym kruszywem naturalnym Greinplast RK pozwala na wykonywanie
warstw posadzkowych o wiasciwosciach drenazowych. Wykonane zgodnie z
zaleceniami producenta posadzki znajdujg zastosowanie w miejscach
uzytkowych, ktére moga by¢ obcigzone ruchem pieszym lub kotowym. Stanowig
Swietng alternatywe dla tradycyjnych okfadzin ceramicznych na tarasach,
balkonach, schodach, w korytarzach lub na chodnikach czy $ciezkach.

PAKOWANIE

Mato lepka ciecz o barwie

Wyglad przezroczystej, stomkowej do
bursztynowej
Lepkos¢ wg skali Krebs w temp.
21[°C] ok. 750 [cP]
Gestosé ok. 1,15 [g/cm3]
Czas przydatnosci do uzycia od
prey Y do ok. 1(h]

zmieszania

Temperatura stosowania +10°C - +25°C

Utwardzanie na podtozu w temp. ok 8[h]
21[°C]
Petna wytrzymato$¢ mechaniczna po min. 48[h]
Maksymalny okres o
9 miesiecy

magazynowania

BEZPIECZENSTWO

- KANISTER 1L- 1,25[kg] netto
- KANISTER 5L- 6,25 [kg] netto
- SASZETKA - 0,315, 0,630, 1,25 [kg] netto

NARZEDZIA

Paca metalowa ze stali nierdzewnej, kaster budowlany lub inny pojemnik o
objetosci ok. 30 I, waga, mieszarka wolno obrotowa. PRZYGOTOWANIE
PODLOZA - OGOLNE ZALECENIA Podtoze musi by¢ réwne (brak wklestych miejsc
mogacych powodowac zastoiny wodne zwarte, nosne, suche, wolne od kurzu,
brudu, wykwitéw solnych, resztek organicznych, substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. Nie stosowaé na podfozach zawilgoconych (nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage, aby przygotowana powierzchnia hydroizolacji Greinplast 11K
byta catkowicie zwigzana i wyschnieta. Wilgotnos¢ podioza nie moze
przekracza¢ 5%. Zaleznie do przewidzianego miejsca zastosowania podtoze
moze wymaga¢ dodatkowego przygotowania poprzez zagruntowanie
odpowiednim preparatem i natozenie warstw posrednich.

WYKONANIE

Moze powodowaé reakcje alergiczng skory. Dziata szkodliwie w nastepstwie
wdychania. Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych. Dziata
szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. W razie
koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢ uwolnienia do srodowiska. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKORA: umyé¢ duzg iloscia wody. W przypadku wystgpienia
podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢
lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamknigtym 9 miesiecy od
daty produkcji, w temperaturze +5°C do +25°C. Otwarcie opakowania moze ten
czas znacznie skrdcié. Data produkgji, asortyment i numer partii produkcyjnej
podane sg na opakowaniu.

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

POWIERZCHNIE POZIOME: proporcje mieszanek podano w tabeli ponizej): Do
wykonania warstwy dekoracyjnej w systemie Greinplast RSK kruszywo nalezy
potaczy¢ w odpowiednim stosunku wagowym z produktem RSU-01 reaktywne
spoiwo poliuretanowe. Przygotowane kruszywo miesza¢ z odpowiednig ilo$cig
spoiwa Greinplast RSU-01, uzywajagc mieszadta wolnoobrotowego do
ujednorodnienia tj. ok. 2 - 3 min zaleznie. Nastepnie catos¢ przesypac do innego
pojemnika i ponownie przemieszac. Przygotowac takg ilo$¢ materiatu, jakg uda
sie wykorzysta¢ w ciggu 1 godz. Przygotowang mieszanke naktada¢ na
powierzchnie Swiezo zagruntowang gruntem kontaktowym Greinplast RGU-01.
Prace wykonywac etapami, metodg mokre na mokre (tzn. mieszanke kruszywa
Greinplast RK ze spoiwem Greinplast RSU-01 naktada¢ na swiezg, nie zwigzana
warstwe gruntu Greinplast RGU-01). W przypadku powierzchni poziomych
mieszanke spoiwo-kruszywo rozprowadzi¢ wstepnie, na pozgdang grubos¢, a
nastepnie roztozony materiat odpowiednio zagesci¢ i wyréwnac przy pomocy
pacy
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gtadkiej ze stali nierdzewnej. Celem uzyskania réwnej warstwy pozbawionej
nieréwnosci jak i wystajacych z powierzchni elementdéw, nanosic¢ warstwe 1,5-2
krotnos$ci grubosci ziarna. Grubosci warstwy dekoracyjnej sg zalezne od uzytej
frakcji kruszywa.

POWIERZCHNIE PIONOWE: proporcje mieszanek podano w tabeli ponizej):
Sporzadzi¢ mieszanke Greinplast RGU-01 z dodatkiem zagestnika
tixotropujgcego Greinplast RTX-01 w ilosci wystarczajgcej do zagruntowania
przewidzianej do aplikacji powierzchni. Komponenty miesza¢ intensywnie do
uzyskania maksymalnie transparentnej, szklistej mieszanki (czas ok. 5 min).
Uzyskang gesto-lepka paste nanosi¢ cienkowarstwowo na powierzchnie Sciany
przy pomocy pedzla bezposrednio przed aplikacja mieszanki z kruszywem.
Osobno przygotowa¢ odpowiednia do wykonywanej powierzchni ilos¢
kruszywa, do ktérego nalezy dodac¢ zagestnik Greinplast RTX-01 i przemiesza¢
wolnoobrotowo. Po wchtonieciu sie zagestnika doda¢ spoiwo Greinplast RSU-
01 w odpowiedniej ilosci. Cato$é miesza¢ mieszadtem wolno obrotowym w
czasie ok. 5 min. Nastepnie przygotowang mieszanke odstawi¢ na ok. 15 min i
woéweczas przystapic do aplikacji na powierzchnie pionowa. Uzywaé twardej pacy
np. weneckiej. Nanosi¢ matymi partiami. Przygotowac taka ilos¢ materiatu, jaka
uda sie wykorzysta¢ w ciggu 1 godz. UWAGA!!!Aby w prawidtowy sposéb
wyréwnac wykonang powierzchnie, narzedzia w trakcie prac nalezy przemywacé
czysciwem nasgczonym preparatem na bazie ksylenu

Proporcje mieszanek:

Proporcje do powierzchni pionowej
- grunt:
-RGU-01 -0,3kg
- zagestnik RTX-01 - 0,03 kg (10 % ilosci RGU-01)

Proporcje mieszania do powierzchni
pionowe;j - kruszywo:
- kruszywo RK -25kg
- RSU-01 - 1,25 kg (5% ilosci kruszywa)
- zagestnik RTX-01 - 0,125 kg (10% ilosci RSU-01)

Proporcje do powierzchni poziomej:

- kruszywo RK - 25kg
- RSU-01 - 1,25kg (5% ilosci kruszywa)
Czasy:
czas pracy mieszankg min. 1 godz.
czas zelowania po ok. 3 godz.
czas utwardzania 8-12 godz.
Petne obcigzenie po 2 - 3 dniach

Zuzycia poszczegodlnych sktadnikdw systemu greinstone (Greinplast RSK):

Kruszywo:
Greinplast RKM-01...05
Greinplast RKK-01 (3,0-5,0mm)
Greinplast RKK-01 (4,0-8,0mm)

Ok. 12,5kg/m?
Ok. 12,5kg/m?
Ok. 15,5kg/m?
Grunt: Greinplast RGU-01 (pow. poziome) - 0,050-0,075 kg/m2;
(pow. pionowe) - 0,1 kg/m2

Spoiwo: Greinplast RSU-01
Zagestnik: Greinplast RTX-01

ZALECENIA | UWAGI

0,625 kg/m2 (5% ilosci kruszywa)
0,0625 kg/m2 (10 % ilosci spoiwa)

Prace nalezy zaplanowa¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ wykonanie powierzchni
w dobrych warunkach pogodowych. Temperatura podtoza i otoczenia podczas
wykonywania prac powinna wynosi¢ +10°C do +25°C. Gdy w trakcie prac
zaobserwowane zostanie zmetnienie, zabielenie lub pienienie powtoki gruntu,
prace nalezy przerwac i wydtuzy¢ sezonowanie do catkowitego wyschniecia
podtoza. Przedozowanie zagestnika moze spowodowaé zmatowienie
powierzchni.  Produktu nie nalezy aplikowaé przy bezposrednim
nastonecznieniu wykonywanych powierzchni, opadach deszczu, wysokiej
wilgotnosci (np. mgta, rosa). -Powierzchnie na ktérych wykonywane sg prace
nalezy ostania¢ przed zanieczyszczeniami, bezposrednim nastonecznieniem,
wodg i wilgocig. Wykonana powierzchnia z warstwg dekoracyjng powinna
pozosta¢ ostonieta do utwardzenia sie spoiwa (ok. 12 godz.) Na proces
utwardzania ma wptyw temperatura otoczenia, w przypadku obnizonych
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temperatur przebiega wyraznie wolniej. Powierzchnie narazone na
zanieczyszczenie gruntem zabezpieczyé, a w przypadku zabrudzenia usuwac
przed zaschnieciem. Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie
optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s3 podstawa do
odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostaja
poza jego kontrolg. Prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Wszelka ingerencja w skfad produktu jest niedopuszczalna i moze w znaczacy
spos6b obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia z
wyrobami innych Producentéw lub nie ujetych w dokumentach odniesienia nie
ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. odpowiedzialnosci.
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